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levererad utrustning tillverkas av éverensstammer RN R EEE
med det som utlovas/ specificerats i datablad och Kaffe - Ja A A A Ja A |A
manual. Men att det valda materialet ar [ampligt for Kalciumklorid 30% C B 1A IA A |A A
tt visst media ar ofta en svar frdga. Om materialet Kaldlumklorid mattad {- 18 = A A A A (A
e ga. Kalciumhydroxid B |B B A A |A |a |A
ar lampligt eller inte kan bero pa koncentration, Kalciumhydroxid 10% |- | B B B A 1A & A
temperatur och ibland aven flodeshastighet. Vissa Koldioxid (torr) A A A A A [B B [A
kemikalier finns dessutom under olika handelsnamn. Koldioxid (vat) C A A A JAIB 1B A
Kolsyrat vatten - A A - - - - A
Att kontrollera hallfasthet och lamplighet for ett visst Klorsyra D Ib 1c 1A L (6 L 1A
Kopparklorid - D D - D C A A
media aligger anvandaren. Foéljande tabell ska darfor Olja A A A A A~ b |~ s
endast ses som vagledning och anvandningen ska Kylarvétska ("glykol’) - [B A A - |A _|A _|[B
ocksa ses med hansyn till den funktion materialet har. Kaliumklorid D (B 1A [A [A [A A IA
L . ) . . Kaliumhydroxid C B B D B B A
| princip finns tre anvandningsomraden for de metaller Kaloiumhydroxid 5> 18 5 y ~ 1B 5 Ia
som listas; som rérdel/ tryckbarande komponent, som Kaliumhydroxid p [B [~ |8 [o [ [B A
elektrod (god elektrisk ledningsférméaga) eller som Kvicksilver C |A A [A |A |A [A |A
L ) . Metan D |A A A - Io [a |a
del i matsystem (t.ex. i membran eller som flexibel Wik > T ~ x ~ 1~ 1~ T~
rordel). Motorolja A |A A - A |- - A
Nafta B |A A B B [D |[A |[B
Natriumhydroxid 20% |D B B B A A C A
Natriumhydroxid 80% |D C B C D A D A
Kemisk resistens _ _ Natriumkarbonat B A A A A A A A
2 03 . | Naturgas A lA |A B |- |- |A |A
= |8 [ % z |E |E Olivolja - |a A A A |D |A |A
5 |5, |so |52 |5 |E |5 |E Ozon c_|B A |- - |p [A |A
S |38 |an [EG[E [6 |5 |E Paraffin A A [A |8 [~ [8 [B [A
Aceton 50 % - B B A A D D A Propan (vatska) B A A A - D A A
Acetylene A A A - - B A A Propylenglykol B B B B A A A A
Aluminumklorid A B B A B |A [A |[A Raolja - |D A A A |ID [A |A
Aluminumklorid 20% D ] A B A A A Salpetersyra 5-10% D A A A A D A A
Aluminumhydroxid - A C B B D A A Salpetersyra konc. D A A B A D A A
Aluminumnitrat D A A - A A A A Silikon A A A - - C A A
Aluminumsulfat D B B B A A A A Smor - C A - - D A A
Ammoniak 10% - A A A C D D A Sockerlésning A A A A - A A A
Asfalt B |B A - - o [a [a Svavelklorid D |D D A D [Db [A |a
Bensin, bly B A A A A D A A Svaveldioxid D D A C A C A A
Bensin, blyfri B A A A A D A A Svavelsyra <10% D D B B D A A A
Blekmedel D A A A A D A A Svavelsyra 75-100% |D D D B D D A A
Black - C C - - D A A Syrgas A A A X
Borsyra D B A A A A A A Terpentin B A A B B D A A
Butan A |A A A A o [a [a Tvallésning A |A A A A [B |a |a
Citronsyra D B A A A A A A Trikloretylen B B B A A D A A
Diesel A |A A B B |[p |[aA [aA Urea B [B B B A |p [a |a
Etanol B A A A A A A A Vatten, avjoniserat A A A A A A A A
Etylenglykol B B B B A A A A Vatten, destillerat D A A A A A A A
Fettsyra C B A A B C A A Vatten, kran D A A A A A A A
Fosforsyra <40% D C A C B A A Vatten, havs D C C A A |A A A
Fosforsyra >40% D B D A C B A A Vatgas A A A A A B A A
Fruktjuice I A A A o [a [a Viteperoxid 10% D B B A A |B |A |A
Gelatin D A A A A A A A Vateperoxid 100% D B A A B C A A
Glycerin A |A A A A |a |a |a Attiksyra 20% D B A A A | [B |A
Hydraulolja A A A - D A A Attiksyra 80% D |D B A A |C B A
Jarnklorid D |D D B A |a |a |a ol c |A A A B |A [aA [A
A: Utmarkt B-C: Ok under vissa omstandigheter

D: Olampligt
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Tatningsmaterial

En tatning maste naturligtvis tala de kemikalier den utsatts for men ocksa vara mekaniskt stark. Har finns en lang rad
alternativa material med olika egenskaper och i listan har under har vi valt ut nagra exempel.

e Kloroprengummi (CR, Neoprene ®)
[-50...200 °C]

e Etenpropengummi (EPDM)
Idealisk for anvandning i varmt vatten och varm anga,
glykolbaserad bromsvatska, fosfatesterbaserad hy-
draulvatska med god ozon- och vaderbestandighet. Ar
ej resistent mot mineraloljeprodukter. [-10...120 °C]

e Naturgummi [-50...200 °C]

¢ Nitrilgummi (NBR, Buna ®)
Goda mekaniska egenskaper, bra vid laga temperatu-
rer, resistent mot mineraloljor men néts snabbare &n
de flesta andra elastomerer. Lag ozon- och vaderbe-
standighet. [-40...90 °C]

¢ Polyetereterketon (PEEK)
PEEK ar en termoplastisk hogkvalificerad polymer for
mycket héga krav, ibland [amplig aven i miljder med
joniserande stralning. Exempel pa media att undvika
ar konc. svavel, salpeter och klor [-30...280 °C]

e Polyurethan (PUR, Lycra ®)
Kan ha olika egenskaper och vara bade mjuk eller
hard med god varme- och nétningsbestandighet och
goda elektriskt isolerande egenskaper. [-20...90 °C]

e Polyamid (PA, Nylon ®, Kevlar ®)
Termoplastisk konstruktionspolymer med hog seghet
for mangsidig anvandning, kan absorbera och avge
fukt. [-20...100 °C]

e Perfluoroalkoxy (PFA) med egenskaper lika PTFE

¢ Polyethylene (UHMWPE)
Polyuretanelastomerer i allmanhet har utmarkt mot-
standskraft mot slitage, hogt sprickmotstand och
elasticitet samt lag permeabilitet for gas somt god
motstandskraft mot mineraloljor. UHMWPE anvands
t. ex. for tobaksprodukter dar PTFE inte ar Iampligt.
[-20...90 °C]

¢ Polytetrafluoretylen (PTFE, Teflon ®)
PTFE har praktiskt taget universell kemisk resistens
och gott termiskt motstand. Lag friktion och goda
elektriska egenskaper samt utmarkt UV-motstands-
kraft. De mekaniska egenskaperna hos PTFE kan
forbattras genom att Iagga till olika fylimedel, t.ex.
glas och grafit (Fluorofill ®). | omraden med hog ex-
ponering for joniserande stralning sénderdelas denna
plast. [-50...200 °C]

¢ Silikongummi (VSI)
Passar bade hoga och laga temperaturer, har god
vaderbestandighet och goda fysiologiska egenskaper
men inte ldmplig som dynamisk tatning. [-50...200
°C]

¢ Syntetiskt gummi (FPM, Viton ®)
Utmarkt for hoga temperaturer med god kemisk re-
sistens och god motstandskraft mot mineraloljor. Tal
laga tryck nara vakuum. Ozon och vaderresistent. Vid
applikationer i vatten och anga rekommenderas en
Ovre temperaturgrans pa cirka. + 60°C. [-25...200 °C]

Mer information hittar du pa
var hemsida och i var app!



